B ELASTUNGS STABTEILILE

PSK 130/600 (Windsog)

128

600

130
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Zeile 1: zul. g ohne Durchbiegungsbeschrankung
Zeile 2: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrénkung von 1/150
Zeile 3: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrénkung von 1/200
Zeile 4: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von /300

Fir den Nachweis des Lastfalls Windsog empfehlen wir,
die Durchbiegungsbegrenzung f = 1/150 in Anlehnung an DIN 18807 T3 einzuhalten.

tN g Zeile Zulassige Flachenlast zul. q [kN/m?] bei einer Stitzweite | [m]:
[mm] [kN/m?] (s.0.) 425 450 475 5,00 525 550 575 600 625 650 675 700 725 7,50 7,75 8,00
1 1,53 137 123 1,11 1,00 092 084 077 071 066 061 056 053 049 046 043
0.75 0.096 2 1,53 1,37 1,23 1,11 1,00 092 084 o077 070 062 055 050 045 040 0,36 0,33
’ ’ & 153 137 119 102 08 0,77 067 059 052 046 041 037 033 030 027 025
4 1,11 093 0,79 068 059 0,51 045 0,39 035 0,31 028 025 022 020 018 0,17
1 207 185 166 1,50 1,36 1,24 1,13 104 09 088 082 0,76 0,71 0,66 062 0,58
0.88 0.113 2 207 185 166 1,50 1,36 1,24 1,13 1,04 095 084 0,75 067 0,61 0,55 0,50 0,45
’ ’ 3 2,07 185 162 1,39 1,20 104 091 o080 071 063 05 0,51 045 041 037 0,34
4 1,51 127 108 092 08 069 061 054 047 042 038 034 030 027 025 0,23
1 257 229 205 18 168 1,53 140 129 119 110 102 095 088 082 0,77 0,72
1.00 0.128 2 257 229 205 18 168 1,53 140 129 118 105 094 084 076 068 062 0,56
’ ’ 3 257 229 202 173 1,49 1,30 1,14 1,00 08 079 070 063 057 051 046 042
4 188 158 134 115 100 087 076 067 059 052 047 042 038 034 0,31 0,28
1 291 260 233 210 1,91 1,74 159 146 13 125 115 1,07 100 094 088 0,82
113 0.144 2 291 260 233 210 1,91 1,74 159 146 134 119 107 09 08 078 0,70 0,64
’ ’ 3 291 260 229 197 1,70 1,48 129 114 101 09 08 072 065 058 053 048
4 214 180 1,53 1,31 1,13 099 086 076 067 060 053 048 043 039 035 0,32
1 323 288 259 234 212 1,93 1,77 162 149 138 128 1,19 1,11 1,04 097 091
125 0.159 2 323 288 259 234 212 1,93 1,77 162 149 132 1,18 1,06 095 086 0,78 0,71
’ ’ & 323 288 254 218 1,88 1,64 143 126 112 099 089 079 072 065 059 0,53
4 237 199 170 145 126 109 09 084 074 066 059 053 048 043 039 0,35
1 390 348 312 282 256 233 213 19 180 167 155 144 134 125 1,17 1,10
150 0.191 2 390 348 312 282 25 233 213 19% 18 160 143 128 1,15 1,04 094 0,86
’ ’ 3 390 348 3,07 263 227 1,98 1,73 152 13 120 1,07 09% 086 078 0,71 0,64
4 28 241 205 1,75 162 1,32 1,15 1,02 09 080 071 064 058 052 047 043

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.
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Belastungstabellen fiir gleichmaRig verteilte abhebende Flachenlast Zeile 1: 2ul. q ohne Durchbiegungsbeschrénkung
Zeile 2: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von 1/150
Zeile 3: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von 1/200
Zeile 4: zul. g mit einer Durchbiegungsbeschrankung von 1/300

[ ]
/~  _~ . Firden Nachweis des Lastfalls Windsog empfehlen wir,

die Durchbiegungsbegrenzung f = 1/150 in Anlehnung an DIN 18807 T3 einzuhalten.

tN g Zeile Zulassige Flachenlast zul. g [kN/m?] bei einer Stiitzweite | [m]:
[mm] [kN/m?] (s.0.) 425 450 475 500 525 550 575 6,00 625 650 675 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00
1 1,28 1,14 102 092 084 076 070 064 059 055 0,51 047 044 041 0,38 0,36
0.75 0.096 2 1,28 1,14 102 092 084 076 070 064 059 055 0,51 047 044 041 0,38 0,36
’ ’ 3 1,28 1,14 102 092 084 076 070 064 059 055 0,51 047 044 041 0,38 0,36
4 128 114 102 092 084 076 070 064 059 055 0,51 047 044 041 0,38 0,36
1 166 148 133 120 1,09 099 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 057 053 050 047
0.88 0113 2 166 148 133 120 1,09 099 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 0,57 053 050 047
’ ’ 3 166 148 133 120 1,09 099 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 057 053 050 047
4 166 148 133 120 1,09 099 0,91 0,84 0,77 0,71 0,66 0,61 057 053 050 047
1 202 180 162 146 133 1,21 1,11 1,02 094 o087 080 0,75 0,70 065 061 0,57
100 0.128 2 202 180 162 146 133 1,21 1,11 1,02 094 o087 o080 075 0,70 065 061 0,57
’ ’ 3 202 180 162 146 133 1,21 1,11 1,02 094 o087 080 075 0,70 065 061 0,57
4 202 180 162 146 133 1,21 1,11 102 094 o087 080 075 070 065 061 057
1 230 205 184 166 1,51 1,37 1,25 1,15 1,06 098 0,91 085 0,79 074 069 0,65
113 0144 2 230 205 184 166 1,51 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 085 0,79 0,74 069 0,65
’ ’ 3 230 205 184 166 1,51 1,37 1,25 1,15 1,06 0,98 0,91 085 0,79 0,74 069 0,65
4 230 205 184 166 1,51 1,37 1,25 1,15 1,06 098 0,91 085 079 074 069 0,65
1 255 227 204 184 167 152 1,39 128 1,18 1,09 1,01 094 088 082 0,77 0,72
195 0159 2 255 227 204 184 167 152 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 094 088 082 0,77 0,72
’ ’ 3 255 227 204 184 167 152 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 094 088 082 0,77 0,72
4 255 227 204 184 167 152 1,39 1,28 1,18 1,09 1,01 094 088 082 0,77 0,72
1 3,07 274 246 222 202 184 1,68 154 142 132 122 113 1,06 099 093 0,87
150 0191 2 3,07 274 246 222 202 184 1,68 154 142 132 122 113 1,06 099 093 0,87
’ ’ 3 3,07 274 246 222 202 184 1,68 154 142 132 122 113 1,06 099 093 0,87
4 3,07 274 246 222 202 184 1,68 154 142 132 122 113 1,06 099 093 0,87
[ ] . . . )
AN 7~ 7~ . Fur den Nachweis des Lastfalls Windsog empfehlen wir,
die Durchbiegungsbegrenzung f = 1/150 in Anlehnung an DIN 18807 T3 einzuhalten.
tN g Zeile Zulassige Flachenlast zul. g [kN/m?] bei einer Stiitzweite | [m]:
[mm] [kN/m?] (s.0.) 425 450 475 500 525 550 575 6,00 625 650 675 7,00 725 750 7,75 8,00
1 160 142 128 115 105 09 087 08 074 068 063 059 055 0,51 0,48 0,45
0.75 0.096 2 160 142 128 115 105 095 087 08 074 068 063 059 055 0,51 0,48 045
’ ’ 3 160 142 128 115 105 09 087 08 074 068 063 059 055 0,51 0,48 045
4 160 142 128 115 105 095 084 074 066 058 052 047 042 038 034 0,31
1 208 186 167 150 136 124 114 104 09 089 083 0,77 0,72 067 063 0,59
088 0113 2 208 186 167 150 136 124 114 104 09 089 083 0,77 0,72 067 063 0,59
’ ’ 3 208 186 167 150 136 124 114 104 09 089 083 077 0,72 067 063 0,59
4 208 186 167 150 136 1,24 1,14 1,01 089 079 071 064 057 052 047 043
1 253 226 202 183 166 1,51 138 127 117 108 100 093 087 0,81 0,76 0,71
100 0.128 2 253 226 202 183 166 1,51 1,38 127 117 1,08 100 093 0,87 0,81 0,76 0,71
’ ’ 3 253 226 202 183 166 1,51 1,38 127 117 1,08 100 093 087 0,81 0,76 0,71
4 253 226 202 183 166 1,51 138 126 111 099 088 079 071 064 058 0,53
1 287 256 230 207 188 1,71 1,57 144 133 1,23 1,14 106 099 092 086 0,81
113 0144 2 287 256 230 207 188 1,71 1,57 1,44 133 1,23 1,14 1,06 099 092 086 0,81
’ ’ 3 287 256 230 207 1838 1,71 1,57 144 1,33 1,23 1,14 1,06 099 092 086 0,81
4 287 256 230 207 188 1,71 1,57 143 1,27 1,13 1,01 09 081 0,73 067 0,60
1 319 284 255 230 209 19 174 160 147 136 126 118 1,10 1,02 0,9 0,90
195 0.159 2 319 284 255 230 209 19 174 160 147 136 126 118 1,10 1,02 09 0,90
’ ’ g 319 284 255 230 209 19 174 160 147 1,36 1,26 1,18 1,10 1,02 096 0,90
4 319 284 255 230 209 19 174 159 141 1,25 1,12 1,00 090 0,81 0,74 0,67
1 384 343 308 278 252 229 210 193 178 1,64 1,52 142 132 123 1,16 1,09
150 0.191 2 384 343 308 278 252 229 210 193 178 1,64 1,562 142 132 123 1,16 1,09
’ ’ 3 384 343 308 278 252 229 210 193 178 1,64 1,52 142 132 123 1,16 1,09
4 384 343 308 2,78 252 229 210 192 1,70 1,51 1,35 1,21 1,09 098 089 0,81

Hinweis: Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter www.salzgitter-bauelemente.de oder auf Anfrage.
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